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PVC adhesive

10 mm/0.4"

|— 400 - 500 mm/16- 20" —.|

koracyjna powinna by¢ zwrécona do dotu. W przeciwnym razie odcina¢ od goérnej czesci
paneli. Zaczynac kazdy rzad elementem (o dtugosci przynajmniej 40 cm) poprzedniego
rzedu [15].

Zaczynac drugi rzad potowa panelu lub elementem 1. rzedu. Upewnic sig, ze panel nie
jest krotszy niz 40 cm i nie jest dtuzszy niz 90 cm. Przesuniecie szczeliny (poprzeczne
przesuniecie szczeliny) od rzedu do rzedu musi wynosic¢ co najmniej 40 cm (stosowac
sie do uktadu szczelin z dekoréw kamiennych). Utozy¢ panel drugiego rzedu tak,

aby strony wzdtuzne paneli 1. i 2. rzedu pozostawaty réwnolegte. Podnies¢ panel po
stronie wzdtuznej zwréconej w strone pomieszczenia (strona wpustu) o ok. 30-40 cm
(pod katem 20°). Piéro panelu 2. rzedu wchodzi w podniesionym zakresie we wpust 1.
rzedu. Ostroznie opuszczac element, az spocznie rowno na podtozu. W celu utozenia
drugiego panelu drugiego rzedu najpierw ponownie przyktada sie jego piéro po
stronie wzdtuznej poprzecznie, od goéry, do potozonego po stronie wzdtuznej wpustu
pierwszego rzedu (pod katem ok. 20°). Dosunac ten element w postaci zagietej do
strony czotowej pierwszego panelu drugiego rzedu, az piéro po stronie czotowej i wpust
drugiego panelu beda potozone doktadnie nad soba. Teraz powoli opuszcza¢ panel, az
profile beda potozone nad soba. Przy uzyciu klocka bijakowego natozy¢ go réwnolegle
do krétkiej strony bezposrednio nad profilem, wbi¢ mtotkiem profil w celu zablokowa-
nia [11, 12a].

Powtorzyc te czynnosé na catym 2. rzedzie

(technika zamka btyskawicznego), az 1. i 2. rzad beda utozone bez szczelin i bez
przesuniecia w zakresie wysokosci. Przy taczeniu pierwszego i drugiego rzedu uwazac,
aby panele po stronie wzdtuznej byly utozone bez przesuniecia. Uktadanie dalszych
rzedéw nastepuje woéwczas tak jak dla rzedu 2, przy uwzglednieniu wystarczajacego
przesuniecia szczeliny poprzecznej. W ostatnim rzedzie w kierunku sciany rowniez
nalezy zwracac¢ uwage na montaz bez naprezen (5-10 mm).

Dla rur grzewczych nalezy przewidzie¢ otwory o 10-20 mm wieksze niz $rednica rury
[19]. Wyciac¢ ,,element pasowany”, zaklei¢ go, dopasowac i ustali¢ klinem do wyschniecia
kleju PVC [21]. Nastepnie ostoni¢ wyciecia kotnierzami elementéw grzejnych.

Skrocic¢ futryne tak, aby panel wchodzit z odstepem 2-3 mm pod nig [22, 23].

Po utozeniu wyjac rozporki. Na koricu zamocowac szyny podstawowe listwy cokotowej
przy scianie i natozy¢ odpowiednio dociete listwy cokotowe [26a].

Uzytkowanie i pielegnacja

Rejony kominkéw nalezy odpowiednio chroni¢ przed emitowanym cieptem i zarzacymi
sie/wypadajacymi czesciami. Bezposrednio po utozeniu nalezy umiesci¢ na wszystkich
ruchomych meblach mocowane podktadki filcowe. Korzystac tylko z miekkich rolek do
foteli bez przesuniec (EN 12529 typ W) [30] z jasna powierzchnia toczna. Pod rejonem
toczenia sie uktadac w razie potrzeby dodatkowa mate ochronna.

W przypadku dtuzszego intensywnego oddziatywania promieni stonecznych na podtodze
moga wystepowac przemieszczenia. Aby tego unikna¢, nalezy zapewnic zacienienie lub
rozwigzania o podobnym dziataniu [32]. Oprécz tego nalezy unikac silnego promi-
eniowania cieplnego bijacego od zrédet wysokiej temperatury. W przypadku dtuzej
utrzymujacych sie odstepstw od zwyktych warunkéw klimatycznych w pomieszczeniu
moze dochodzi¢ np. do zmian wymiaréw bali lub wybrzuszen na czesci powierzchni.
Reklamacje wynikajace z niedopuszczalnego oddziatywania temperatury nie beda
uwzgledniane.

Upewnic sie, ze przy stosowaniu ogrzewania podtogowego nie dochodzi do zatoru
cieplnego pod ostonietymi powierzchniami (np. dywanami i meblami). Temperatura
pod ostong moze wynosi¢ maks. 27°C. Ustawiac¢ donice, wazony itp. na podktadce
nieprzepuszczajacej wody; w przeciwnym razie moze dochodzi¢ do porostu grzybéw i
powigzanych z tym odbarwien.

Uwaga! W przejsciu stosowac wystarczajgco duzg mate do wytapywania zanieczyszczen,
aby kamienie i inne materiaty przywierajace do podeszwy buta, ktére moga uszkodzic¢
podtoge, nie byly roznoszone po pomieszczeniu.

Niezwtocznie usuwac odpryski szklane i wszystkie inne draznigce materiaty, ktére moga
uszkodzi¢ powierzchnie podtogi. Rozlane ptyny nalezy jak najszybciej wycierac lub
usuwac.

Opony samochodowe i maty gumowe moga prowadzi¢ do odksztatcer koloréw na jas-
nych i $rednich dekorach. Szczegélne zastosowania substancji plamigcych (np. barwniki
do wtoséw w salonach fryzjerskich) nalezy wczesniej skontrolowac na elemencie prob-
nym. Moga wystepowac odbarwienia niedajace sie usunac.

Czyszczenie

Usunac nieprzylegajace zabrudzenia poprzez zamiatanie lub przy uzyciu odkurzacza
odpowiedniego do twardych podtog.

Do czyszczenia koricowego, podstawowego i czyszczenia w ramach konserwacji stosowac
tylko srodek czyszczacy do podtég wzorniczych z asortymentu akcesoriéw Add 2.

Czyszczenie koncowe i podstawowe:

Usuna¢ wieksze zabrudzenia poprzez zamiatanie i odkurzanie. W przypadku duzych
zabrudzen rozcienczyc¢ srodek do czyszczenia podtég wzorniczych w proporgji 1:10

(1 litr na 10 litréw wody), przy lekkich zabrudzeniach zmniejszy¢ stezenie odpowiednio
do stopnia zabrudzenia.




Rozprowadzi¢ roztwor czyszczacy na wyktadzinie i oczysci¢ powierzchnie wyktadziny po
krotkim czasie dziatania. Zbierac zabrudzenia chtonnym szerokim mopem. W przypadku
wiekszych powierzchni czysci¢ odkurzaczem z funkcja rozpylania z adapterem do twar-
dych podtég. Dodatkowo przecierac czystg woda w celu neutralizagji.

Czyszczenie w ramach konserwagji:

Rozcienczy¢ srodek do czyszczenia podtég wzorniczych w proporcji 1:200 (50 ml na 10
litréw wody) i wytrze¢ podtoge z uzyciem tego roztworu.

Wskazoéwka: Nie zwilza¢ delikatnych powierzchni (np. drewno, metal) srodkiem do
czyszczenia.

Zuzycie Srodka do czyszczenia:
ok. 2 litréw na 100 m kw. (czyszczenie koricowe)
ok. 0,1 litra na 100 m kw. (czyszczenie w ramach konserwacji)

Informacje ogdlne:

Powierzchnie strukturalne zawsze czysci¢ tylko zgodnie z kierunkiem struktury. Slady
chodzenia wyciera¢ na mokro wycisnieta sciereczka. Stosowac sie do wskazéwek za-
mieszczonych na etykiecie produktu.

Politura i srodek czyszczacy z dodatkami pielegnacyjnymi, jak np. wosk, olej itp.,

nie nadaja sie do zabezpieczania powierzchni podtég. Nie wolno polerowac paneli
podtogowych. Nie stosowac srodka do czyszczenia para, drucianej lub nylonowej gabki
do tarcia, politury do mebli, proszkowych lub ptynnych srodkéw tracych, srodkow
bielacych lub innych mocnych srodkéw do czyszczenia.

Stosowanie sie do tych instrukcji prowadzi do dtuzszego zachowania wartosci paneli
podtogowych i zachowania petnych praw gwarancyjnych.

Ponowne nakfadanie lub rekonstrukcja elementéw

Nieniszczaca wymiana lub rekonstrukcja paneli utozonych technika ptywajaca w
pomieszczeniach mieszkalnych i komercyjnych nastepuje w taki sposob, ze najpierw
zwalnia sie z zablokowania caly rzad po stronie wzdtuznej poprzez lekkie zagiecie [33].
Nastepnie panele sg odtaczane po stronie czotowej réwniez przez zagiecie [34] z bloka-
dy. Nalezy pracowac z zachowaniem najwyzszej starannosci i ostroznosci, aby uniknac
uszkodzen w zakresie piér i wpustow.

Usuwanie
Skontaktowac sie z regionalng firma utylizacyjna, aby mozliwe byto dostarczenie
materiatu do recyklingu. Kod odpadéw np. dla Europy to 17 02 03.

Informacje dotyczace gwarancji

Pierwszy uzytkownik otrzymuje gwarancje, ze produkt w zwyktych warunkach w czasie
zakupu przez pierwszego klienta jest wolny od wad produkcyjnych. Gwarancja pokrywa
nietypowe zmiany produktu, jesli przestrzegano wskazéwek zamieszczonych w instrukgji
instalacji. Gwarancja obejmuje wymiane wadliwych bali na rownowartosciowe bale w
czasie uprawnionej reklamacji. Gwarancja nie obejmuje odszkodowania finansowego ani
zwrotu kosztéw demontazu uszkodzonej podtogi i montazu nowej podtogi. Gwarancja
nie rozcigga sie na zwykte zuzycie, uszkodzenia i zmiany wynikajace z nieprzestrzegania
instrukcji instalacji, niewtasciwe metody czyszczenia lub niewtasciwe srodki czyszczace,
nieprawidtowe uzytkowanie podtogi, uszkodzenia przez ciezkie przedmioty i ich
nieprawidtowe poruszanie, uszkodzenia powodowane przez zabrudzenia, piasek, grys,
uszkodzenia powodowane przez zarysowania.
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